Tabella CSA 1.1 — Livelli di conoscenza m funzione dell nformazione disponibile e conseguenti valon det
fation di confidenza per adifici in muratura

Livello i . : Detragh ; ; i Metodi d1 :
3 Geometria B Proprieta det materiali .o 1@
Conoscenza COSTRuTiiv analis
Indagii m situ linutate
LCl ".eﬂ.ﬁd_m S Reistenza: valore minime di Tabella CSA 2 1 135
Hietae Meodulo elastco: valore medio intervallo di
Tabella CSA 2.1
Indagmt m situ estese
LCo Resistenza: valore medio inservalle di Tabella 190
- C8A 21 -
Rilievo Meduloe elasuce: media delle prove o valore
MUrATUra. medio mntervalle di Tabella C8A 2.1
volie. solai. Indagm: 1 s1tB €5ansnve
scale.
Indrviduazi -caso a) {disponibili 3 ¢ pit valon spermentali
one caricht di resistenza)
gravant su Resistenza: media de1 nisultat: delle prove
ogni Module elastico: media delle prove o valore
elemento di medio intervalle di Tabella CSA 2 1
parete
Individuaz: ~caso b} {disponibih 2 valor sperimentals di Tuttz
one venfiche msitu | resistenza)
tipelegia estese ed Resistenza: se valore medio sperimentale
fondazion:. |esaustive compreso i miervallo di Tabella C8AZ 1.
Rilievo valore medio dell intervallo di Tabella C8A.2.1;
5555 eventuale se valore medio sperimentale maggiore di 100
oo quadro estremo superiore mtervallo, quest ultimo: ’
fessurativo se valore medio sperimemiale inferiore al
e mimmoe dellintervallo. valore medie
deformative sperimentale.
Modulo elastco: come LC3 — caso a).
-caso ¢} {dispombile 1 valore sperimentale di
resistenza)
Reustenza: se valore spermmentale compreso in
mrervalle di Tabeila C8A 2.1, oppure superiore.
valore medio dell'intervallo;
se valore sperimentale inferiore al sunino
dell'intervallo. valore sperumentale.
Modulo elastico: come LC3 — caso al.




